VERARBEITUNGSHINWEISE
LEWIS" Schwalbenschwanzplatten

SPILLNER
SUPPLIER FOR BUILDERS

LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten
[allgemeine Bauartgenehmigung Nr.
Z-26.1.-36] sind unter Beriicksichtigung
der nachstehenden Verarbeitungshin-
weise im Inneneinsatz als verlorene
Schalung und Bewehrung im FuRbo-
denbereich einfach zu verarbeiten.
Diese allgemeinen Verarbeitungshin-
weise basieren auf mehr als 80 Jahren
Erfahrung.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Verlegen der
LEWIS®-Platten stets die bestehenden
Sicherheitsvorschriften der Berufsge-
nossenschaften. Die Rander der Platten
sind scharfkantig! Tragen Sie daher
immer feste Schutzhandschuhe. Beach-
ten Sie, dass sich die Platten bei grof3er
Belastung verformen kénnen. Deshalb
muss beim Begehen wahrend und nach
der Montage oder beim Transport der
Vergussmasse ein Geh- und Fahrweg,
z.B. aus Bohlen, quer zur Tragkonstruk-
tion vorgesehen werden.

Statik der Tragkonstruktion

Es wird empfohlen, die Holzbalken- oder
Stahltragerkonstruktion auf eine ausrei-
chende Tragfahigkeit zu prifen.
Hinweis: Bei Bedarf muss ein Hohen-
ausgleich an der bestehenden Holz-
balkenlage vorgenommen werden. Die
endgultige Ebenheit kann dann mit der
Vergussmasse realisiert werden. Die
Mindeststarke im geplanten Anwen-
dungsbereich darf nicht unterschritten
werden und als Héhenausgleich sind
maximal 15 mm zuldssig. Wir empfehlen
jedoch den Héhenausgleich vorrangig
auf der Holzbalkenseite vorzunehmen.

Abstitzen bei Abstanden liber
1000 mm

Bei Balken- oder Tragerabstanden von
Uber 1000 mm miuissen bis zum Ab-
binden der Vergussmasse die LEWIS®-
Platten mittig abgestutzt werden.

1. Das Verlegen der Platten

1.1 Allgemein

= Die LEWIS®-Platten werden in der Pro-
filrichtung quer Uber die Holzbalken
oder Stahltrager gelegt. Am Mauer-
werk mussen die Endauflager eine Min-
destbreite von 60 mm aufweisen. Aus-
kragungen der LEWIS®-Platten sind
nicht zuldssig.

= StandardmaRig wird die erste Reihe
von Platten hintereinander verlegt und
zwar die erste Platte mit dem blauen
LEWIS®-Aufdruck unten, die nachste
mit dem Aufdruck oben usw.

- Merke: Die LEWIS®-Platte mit dem
Aufdruck oben, muss immer oben
liegen. Die umgedrehte Platte
[Aufdruck unten] muss unten lie-
gen!

= Die nachste Reihe daneben beginnt mit
einer Platte mit dem blauen LEWIS®-
Aufdruck oben, die nachste mit dem
Aufdruck unten usw. Die Platten kén-
nen auch im Lauferverband [versetzt]
verlegt werden. Seitlich muss die letzte
Kantung gleich, d.h. in einer Ebene mit
der Platte rechts und links daneben
sein.

die Platten durch Umdrehen jeder
zweiten Platte ineinander rollen. Die
folgenden Reihen werden nach dem
selben Prinzip verlegt. Es kdnnen auch
unterschiedliche Plattenlangen mitein-
ander verbunden werden. Eine Verle-
gung der Platten tiber mehrere Balken-
felder ist moglich.

= Die Uberlappung an der kurzen Plat-
tenseite muss mindestens 100 mm be-
tragen und muss auf einem Balken er-
folgen. Wenn auf Schallschutzstreifen
verlegt wird, missen die Platten vorher
auf einer harten [nicht nachgebenden]
Unterlage ineinander geklickt werden!

—

= 100 mm Uberlappung

= Auf der langen Plattenseite kdnnen die
Platten gegeneinander gelegt werden,
so dass ein Teil des Profils in die Uber-
lappung mit einbezogen wird.

= Die Seitenflansche mussen also moég-
lichst weit Gibereinander liegen [Deck-
breite 580 mm]!
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=In Raumen von genau einer Plattenlan-
ge [z.B. Badezimmer] kénnen in der
Breite groRere Flanschliberlappungen
ausgefuhrt werden, um die gegebenen
Raummafe einzuhalten.

= In Feuchtraumen muss die verbleiben-
de Dielung mit entsprechenden Venti-
lations6ffnungen versehen werden.
Diese kdonnen auf einfache Weise mit
einem entsprechenden Bohrer reali-
siert werden.
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= Beim Einsatz einer FulRbodenheizung
- aullerhalb der allgemeinen Bauarte-
nehmigung Nr.Z-26.1-36 - werden die
Heizungsrohre mit Hilfe von Clips oder
Heizungsschienen [aus unserem Zube-
hérprogramm] auf dem Oberflansch
der LEWIS®-Platten montiert.

Grundséatzlich sollten nur Kunststoff-
oder Kunststoffummantelte Heizungs-
rohre eingesetzt werden. Die LEWIS-
Platten diirfen nicht mit der Tragkon-
struktion verbunden werden, sondern
missen schwimmend verlegt werden!
In jedem Falle sind die Verarbeitungs-
hinweise und Bestimmungen des Hei-
zungshandwerkes zu beachten.

1.2 Standardaufbau - schwimmende
Verlegung

Standard Schallschutz

Die LEWIS®-Trittschallschutzstreifen

mineralisch [Abmessung 1.000 x 100 x

25 mm] werden entweder auf den Bal-

ken oder quer zur Laufrichtung der

Dielung verlegt.

- Einsatz bei einem Balkenabstand von
500-900 mm

- einer Verkehrslast bis 2,5 kN/m?

Hochwertiger Schallschutz

Bei gehoben Ansprichen an den Tritt-

schallschutz und an die Belastung ist

der Einsatz der hochwertigen Sylomer®-

Schallschutzstreifen [aus unserem Zu-

behérprogramm] anzuraten. Bitte das

gesonderte Datenblatt LEWIS®-Schwal-

benschwanzplatten auf Sylomer®-TSS

Schallschutzstreifen beachten!

- Einsatz bei einem Balkenabstand von
500-1.500 mm

- einer Verkehrslast bis 5,0 kN/m?

- Balkenbreite kleiner als 100 mm

1.3 Direkt auf die Tragkonstruktion

Die Platten sollten wahrend der Verar-
beitungsphase voriibergehend fixiert

werden, um eine bessere Steifigkeit zu
erreichen. Dies kann z.B. erreicht wer-
den, wenn in gréReren Abstanden keil-

férmige Holzklétzchen mit Schrauben
auf der Tragkonstruktion befestigt wer-
den. Nach dem Abbinden der Verguss-
masse entfernt man die Klétze und ver-
gielRRt die Locher. Auch durch Verschrau-
ben mit LeHo-Fix der Platten unterein-
ander lasst sich die Steifigkeit verbes-
sern.

1.4 Direkt auf die alte Dielung

= Die LEWIS®-Platten werden parallel zur
Dielung verlegt.

- Die Uberlappung von ca. 100 mm in der
Langsrichtung soll immer vollflachig
auf dem Schallschutzstreifen auflie-
gen.

2. Wandanschliisse
2.1 Standardaufbau

= Die LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten
mussen von allen aufgehenden Bautei-
len mit den LEWIS®-Randdéammstreifen
[10-20 mm je nach Wandbeschaffen-
heit] mineralisch aus nicht brennbarem
Material getrennt [freigehalten] wer-
den. Dies gilt auch beim Einsatz einer
FuRbodenheizung auf den LEWIS®-
Schwalbenschwanzplatten.

= Kontaktbriicken zu Heizungsanschlis-
sen, Leitungen und bei Rohrdurchbrii-
chen sind unbedingt zu vermeiden und
mussen ebenfalls mit einem LEWIS®
Randdammstreifen entkoppelt werden.

2.2 Wasserbestandige Ausfiihrung

Wir empfehlen eine Abdichtung gemaf3
den geltenden DIN-Vorschriften auf
dem Estrich und eine entsprechende
Wannenausbildung im Ubergangsbe-
reich Wand-Boden.

2.3 Leichte Trennwande

Standerwande oder z.B. Gasbetonsteine
kénnen direkt auf den fertigen Ful3bo-
den gesetzt werden, wenn die Tragkon-
struktion ausreichend ist.

2.4 Sonderfalle

= Ist keine Trittschalldd@mmung erforder-
lich, kbnnen die LEWIS®-Platten auch
direkt auf die neuen Dielungen oder
Balken verlegt und vernagelt werden.
Dies geschieht mit Schraubnageln,
welche durch die Oberflansche einge-
schlagen werden.

= Bei alten Balken oder Dielungen sollten
die Platten durch den Unterflansch
vernagelt werden.

= Auf Betontragern oder gemauerten
Tragkonstruktionen mussen die Platten
in Zementestrich gelegt und voruber-
gehend belastet werden, bis der Ze-
mentestrich abgebunden hat.

3. Verbundkonstruktion
3.1 Auf Holzbalken

Wahrend der Verarbeitung muss die
Tragkonstruktion voriibergehend abge-
stitzt werden. Die Platten werden durch
jeden Unterflansch mit Schraubnageln
flur die Sonderanwendung mit der Trag-
konstruktion verbunden. Die Nagel wer-
den nur soweit eingeschlagen, dass sie
mit dem Oberflansch biindig abschlie-
Ben.

3.2 Auf Stahltragern

Die Platten kdnnen genietet, ver-
schraubt, punktgeschweil3t oder mit
Setzbolzen befestigt werden. Beim Ein-
satz momentfester Verbindungen mit
Setzbolzen sollten mindestens 4 Sttick
pro Plattenbreite auf dem Trager befes-
tigt werden. Zur Vermeidung von
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Schwundrisse [insbesondere im Bereich
der Befestigung] sollte eine zuséatzliche
Bewehrung eingelegt werden.

4, Kiirzen und Aussparen

Falls die Platten bearbeitet werden

mussen, kann dies mit einer Trennschei-

be ,Flex", Stichsage oder einem elektro-

nischen Knapper erfolgen.

P.S.: Es ist auch méglich, mit entspre-
chenden Geraten den bereits ver-
gossenen Boden zu bearbeiten.

5. Vergussmasse

5.1 Allgemein

Die LEWIS®-Platten dienen nur als Scha-
lung und erst nach dem Abbinden der
Vergussmasse Ubernehmen sie ihre
Funktion als Bewehrung. Daher ist es
nicht méglich, in die Vergussmasse so-
fort Fliesen, keramisches Material, Ter-
razzo oder dergleichen zu verlegen. Die
Verarbeitung muss nach den geltenden
Normen und Vorschriften des Hand-
werks durchgefihrt werden.

5.2 Vergussmasse

= Der Beton muss mindestens der Ferti-
gungsklasse C20/25 nach DIN EN 206-
12 / DIN 1045-2" entprechen.

= Wird Zementestrich nach DIN EN 138133
verwendet, muss dieser mindestens
der Fertigungsklasse C20/F4 entspre-
chen.

= Alternative Vergussmassen wie z.B.
Anhydritestrich oder Gussasphalte-
strich sind im Zulassungswortlaut des
Institutes fur Bautechnik nicht er-

wahnt.

Ihre Anwendung erfolgt somit auRRer-
halb der Zulassung. Bezliglich Belas-
tung und Balkenabstanden unterliegen
sie weiteren Auflagen. Ihre Qualitat
sollte mindestens einem CT C20/F4 be-
zuglich Druck- und Biegezugfestigkeit
entsprechen. Stimmen Sie bitte die
Eignung der Produkte mit dem Herstel-
ler ab.

= Anhydritestrich ist nicht zu verwenden
bei Nasszellen oder Raumen mit hohen
Feuchtigkeitsbelastungen.

= Wir bitten um Beachtung der allgemei-
nen Bauartgenehmigung.

5.3 Verarbeitung

=In der Nr. Z-26.1-36 sind u.a. auch die
Bestimmungen fir die Ausfiihrung der
LEWIS®-Platten geregelt. Die Verguss-
masse wird direkt auf die LEWIS®-
Platten in der entsprechenden Ver-
gussstarke Uber dem Oberflansch auf-
gebracht.

Die Auswahl des zu verwendenen Bo-
denaufbaus [h,= 50mm oder h =
75mm, bewehrt oder unbewehrt]

= Sofern fur eine Ausfliihrung eine Be-
wehrung erforderlich wird, ist als Min-
dest-Betonstahlbewehrung die Beton-
stahlmatte B500B - 150 x 5,0 - 150 x
5,0 nach DIN 488-4" zu verwenden.
Diese muss mit obenliegenden Quer-
streben verlegt und kann direkt auf die
Profiltafeln gelegt werden. Sie sind so
anzuordnen, dass ein Nennmal3 der
oberen Beton- oder Zementestrichde-
ckung von mind. 1,5cm gewahrleistet
wird.

= Es besteht die Méglichkeit Betonstahl-
matten mit grélRerem Bewehrungs-
querschnitt zu verwenden.

= Beim Einbau einer FulRbodenheizung
ist die Aufbauh6he stark abhangig von
der Produktart der Vergussmasse.
Daher sind sehr unterschiedliche Est-
richhéhen moglich! Es gelten die Da-
tenblatter der Estrichhersteller und die
DIN 185060-2.

= Der Zementestrich oder Beton ist zu
verarbeiten mit einem etwas héheren
Feuchtigkeitsgrad als erdfeucht [w/z
Wert 0,45], d.h. mit einem SetzmaR
von 20 mm oder einem Ausbreitmald
von 115 mm. Fir die Ausfiihrung gelten
die DIN 18353/18560 und 1045/104

= Der Zementestrich oder Beton sollte
quer zur Profilrichtung der Platten der
Konsistenz entsprechend abgestrichen
und verdichtet werden.

= Um ein gleichmaRiges Austrocknen zu
gewahrleisten, muss der Zemente-
strich oder Beton mit einer Folie abge-
deckt werden. Forciertes Trocknen der
Vergussmasse muss vermieden wer-

den [Schwundrissbildung].

- Beachten der DIN 18560-2 und ggf.
einen Fugenplan erstellen.

= Es missen Dehnungsfugen nach Est-
rich-Norm geplant und gesetzt werden.
Diese mussen immer auf einem Balken
erfolgen.

6. Trockenbauwande auf Estrich mit
LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten

= Trennwandzuschlage zur Nutzlast
gemaR DIN EN 1991-1-1/NAS, Abs.
6.3.1.2. sind in der Bemessungstabelle
[Anlage 4.1und 4.2 der ABG Nr.
Z-26.1-36] bereits enthalten und sind
nicht gesondert zu bertcksichtigen.
Sind konzentrierte Lasten von den

LEWIS®-Béden aufzunehmen, sind sie
gesondert aufzufangen.
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7. Verlegung der LEWIS®-Schwalbenschwanzplatten beim Richtungswechsel der Tragkonstruktion

Breite Bewehrung min. 900 mm
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Querschnitt beim Richtungswechsel der Tragkonstruktion

Breite Bewehrung min. 900 mm

Draufsicht beim Richtungswechsel der Tragkonstruktion

8. Allgemein

Die Wiederverwendung von vorhandenen Tragkonstruktionen und die sparsame Verwendung neuer recyclebarer Materialien ma-
chen den LEWIS®-FuRboden zu einem nachhaltigen "Renovierungs-FulZboden".

Aktuelle Hinweise finden Sie unter den Verarbeitungshinweisen und der allgemeinen Bauartgenehmigung auf unserer
Website www.spillner-ssb.de
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